


Sample 
Number

Gold 
ppb

Copper 
ppm

Silver 
ppm

Zinc 
ppm

Cobalt 
ppm

278051 63 1135 0.8 80 47
278052 622 11,270 1.7 11,900 2170
278053 3596 70,000 4.8 17,900 3820
278054 3567 5506 1.6 3100 1030
278055 8038 85,000 4.3 347 1350
278056 5 393 0.2 140 50
278057 257 39,000 4.0 265 304
278058 5 976 0.4 51 230
278059 11618 48,000 3.0 574 1310
278060 1460 68,000 5.3 136 1300
278061 5 460 0.2 38 6
278062 45 11,400 1.0 489 55
278063 16 5306 0.2 318 18
278064 34900 732 54.8 4300 11
278065 69388 883 77.4 6200 10
278066 5 930 0.2 32 3
278067 76 21,900 1.7 748 265
278068 36 5123 1.9 105 88
278069 1674 18,200 1.3 247 355
278070 14033 35,000 2.0 198 510
278071 262 104,000 7.53 44 1090
278072 47 1067 0.2 38 493
278073 1138 15,600 0.5 171 840
ppb‐Parts Per Billion
ppm‐Parts Per Million
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